Opinia technologiczna wierceń konstrukcji jezdni i podłoża gruntowego

oraz badań laboratoryjnych 

          Rozbudowy dr.woj.nr.276 w m. Radnica                             

                                           Km.6+200-9+500

Nawierzchnia dr.woj.nr.276 w m. Radnica od km. 6+200-9+500

jest nierówna mocno  skoleinowana .Przestarzała naw .bitumiczna smołowa żwirowo-piaskowa (w-wa dolna)(śr.7,5-13cm o niskich parametrach technicznych  stabilność śr.1,0kN odkształcenie śr.1,6mm fr. żwirowa śr.-27,0% wypełniacza- 5,3 %, lepiszcza -6,6% znacznie odbiega od parametrów dla KR3-6 wg PN-S-96025 gdzie podb.bit.stab.>11kN odkszt. do 3,5mm,w-wa wiążąca stab.>11kN,odksztł.do 4,0mm.Górna w-wa naw .w-wa ścieralna gr.śr.1,5-4,0cm  też mieszanka asfaltowa lecz o lepszych parametrach stabilność śr.-12,0 kN odkształcenie -3,6mm ,fr.żw.-42,0%, wyp.-9,7%,lepiszcza-4,7%.Podbudowę pod konstrukcją nawierzchni stanowi tłuczeń wapienny gr.śr.15-20cm a w samej m. Radnica bruk o gr.18,0cm .
Podłoże gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntów sypkich, niewysadzinowych – piaski średnie jednoziarniste Uśr.-2 Wp> 35 .Nadają się pod konstrukcje naw. drogowych po wzmocnieniu podłoża np. doziarnianiem lub stabilizacją chemiczną. Ugięcia wykonane Belką Benkelmana   są pozytywne  dla KR-3<0,8.  Poziom wody gruntowej  stwierdzono w odwiercie 1,2,3,4 na gł.300cm,a w pozostałych odwiertach na gł.śr.175-200cm
Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne i PN-88/04481 i





PN-86/B-02480-Grunty budowlane.

                                                                     Kierownik Laboratorium

